KOTWY CHEMICZNE
ZYWICA INIEKCYJNA W TUBIE

POLYVALENT 300 PE-S  ZYWICA POLYESTROWA
POLYVALENT 410 PE-S  ZYWICA POLYESTROWA
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M Klasyczna zywica dwuskfadnikowa na bazie B Materiaty:
nienasyconego polyestru do zamocowan we wszelkiego
rodzajach podtozach

M Posiada aprobate europejskg opcja 7
M Do zastosowania na zewnatrz

M |dealna do stosowania w marmurze i kamieniu

naturalnym ’
M Wersja opakowania 300 ml kompatybilna z tradycyjnym

wyciskaczem do silikonu

KOTWY CHEMICZNE
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h PABAMETRY INSTALACYJNE BETON
z Srednica kotwy Srednica wiertta Srednica szczotki do Efektywna gtebokosé Minimalna grubos¢ podtfoza Moment dokrecajacy
do oczyszczenia otworu osadzenia hq i
° (mm) (mm) (e (mm) (Nm)
M8 10 12 80 her + 30mm 10
E M10 12 14 90 her + 30mm 20
M12 14 16 110 her + 30mm 40
= M16 18 20 125 hes + 2dg 60
U M20 24 26 170 het + 2do 120
m M24 28 27 210 hef + 2do 150
l‘“ PABAMETRY INSTALACYJNE CEGtA
Srednica tulei Srednica kotwy Srednica wiertta Gtebokos¢ otworu Minimalna grubos¢ podtoza Moment dokrecajacy
KSH do ho hy Tinst
(mm) (mm) (mm) (Nm)
12X80 MB-8 12 85 110 3
16X85 M8-10 16 90 110 8
16X130 M8-10 16 135 110 8
16X130/200 M8-10 16 135 110 8
20X85 M12-16 20 90 125 8

OBCIAZENIA BETON

Rozmiar kotwy Dopuszczalne obcigzenia wyrywajgce w kN w betonie niespekanym B20/25 Dopuszczalne obcigzenia $cinajace 2 bez
momentu zginajacego ¥ w kN w betonie
niespekanym B20/25

Temp. 24°C/40°C Temp. 50°C/80°C " Vrec (kN)
Nrec (kN) Nrec (kN)
M8 8.6 5.3 5.1
M10 13.8 6,7 8,6
M12 16,7 9.5 12,0
M16 28,6 11,0 22,0
M20 35,7 18.1 34,9
M24 54,8 26,2 50,3

Obcigzenia dopuszczalne mogg by¢ stosowane tylko w przypadku zastosowania parametréw instalacyjnych podanych w tabeli, w innym wypadku musza zostac¢ wyliczone zgodnie
z ETAG 001 Annex C.

1) Krétkotrwata temperatura / Diugotrwata temperatura. Dtugotrwata temperatura betonu jest mniej wiecej stata w dtuzszym okresie. Temperatura krotkotrwata to zmiany
ktére nastepujg w krétkim czasie np. w cyklu dobowym.

2) Klasa stali 5.8.

3) Obcigzenia Scinajace z uwzglednieniem momentu zginajgcego zgodne z ETAG 001 Annex C.

OBCIAZENIA CEGtA
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Rozmiar kotwy Dopuszczalne obcigzenia wyrywajace w kN w cegle dziurawce Dopuszczalne obcigzenia wyrywajgce w kN w cegle petnej
MB 0,7 0,5
M8 0.8 1,7
M10 0.8 1,7
M12 0.8 1.7

1) Kotwienie w cegle petnej nie wymaga stosowania tulei perforowanej
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